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В настоящей работе на примере кристаллов флюорита (фторида кальция – CaF2) рассматриваются некоторые количественные закономерности развития мозаичной структуры, образованной путем пластической деформации и полигонизации при остывании (отжиге) кристаллов, связанные с формой, размерами кристаллов и условиями их образования. Показано, что эти закономерности являются важным диагностическим признаком технологичности процессов выращивания.
