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Определены условия получения методом Бриджмена кристаллов твердого раствора Na0.4Y0.6F2.2 высокого оптического качества. Исследовано влияние химической чистоты исходных материалов, используемых при выращивании данных кристаллов, на их пропускание в коротковолновой области и ионную проводимость. Показано, что граница пропускания высокочистых кристаллов Na0.4Y0.6F2.2 составляет 127 нм, значение собственной анионной проводимости этих кристаллов равно 1.5(10–6 См/см при 500 K. Граница пропускания кристаллов, полученных при использовании реактивов химической чистоты, определяется присутствием кислородсодержащих примесей и составляет 160 нм, наличие этих примесей маскирует собственную проводимость Na0.4Y0.6F2.2 и приводит к появлению дополнительного участка на зависимости ((T) в области температур 300 – 405 K (при нагреве), обусловленного вакансионным механизмом электропереноса.

