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Процесс кристаллизации является неравновесным, поэтому его количественное описание наталкивается на трудности. Современные теории рассматривают процесс затвердевания многокомпонентных расплавов как квазиравновесный процесс, при котором на межфазной границе жидкость и твердая фаза находятся в равновесии. Такое квазиравновесное описание во многих случаях не даёт удовлетворительного совпадения расчётов с результатами экспериментов. В предлагаемой работе даётся схема отклонения процесса кристаллизации смеси эвтектического состава от равновесия. Эта схема объясняет результаты расчётов зависимости периода эвтектической структуры от скорости роста.

