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Методом рентгеноструктурного анализа изучена структура нового бората висмута алюминия Bi0.96Al2.37(B4O10)O. Монокристаллы Bi0.96Al2.37(B4O10)O относится к гексагональной сингонии, пр.гр. P(62m. Параметры ячейки - a=b=4.587(4) Å,   c=9.253(9) Å,   ((((90(, ((120(   и  V=168.60 Å3,   Z=1.
